
*

SWRH62A SWRM-B*

PVC*

PELD

PEHD

PP

φAm/m
0/-0.2

φBm/m
±0.2

φCm/m
±0.2 m/mJIS m/mJIS

R
m/m

g/
m

φ3.2 7.0 6.0 3.8 1.5 1.4 50 122 250

φ4.3
5.0

9.5 8.0 6.0 1.5 1.4 70 191 100

φ5.0
6.0

11.0 8.7 6.7 1.5 1.4 90 200 100

φ6.0
6.5

12.0 10.5 7.2 2.0 1.9 100 315 80

φ7.0
7.5

13.2 11.7 8.2 2.0 1.9 110 383 80


